MONTAZNiIi NAVOD DVOUPLASTOVE NADRZE

Dvouplastova nadrz je urcena tam, kde se vyskytuje spodni voda nebo jilovita, pfip. piscita pida. Dvouplastova
nadrz je opatrena dvéma plasti, mezi kterymi jsou navarena Zebra s roxory (jsou soucasti nadrze) a prostor mezi
nimi se vyplni betonem.

Vnéjsi cast dna nddrze je vybavena Zebry s vyvrtanymi otvory, kterymi se protahnou roxory o primeéru 10 mm
(nejsou soucasti nadrze) a dno se ukotvi do ¢erstvého betonu. Pouzivame beton tridy C 16/20 bez kamenné drté.

Vzhledem k tomu, Ze materidl (polypropylen), ze kterého je nadrz vyrobena, s klesajici teplotou kiehne,
nedoporucujeme manipulaci pfi nizSich teplotach nei je 5 st. Celsia.

POSTUP PRI USAZENI dvouplaitové nadrie:

- vykope se nebo vybagruje stavebni jdma. Rozmér jamy je urcen velikosti nadrze, ktery je zvétSen o manipulacni
prostor max. 20 cm z kazdé strany. Pokud se na dné vyskytuje voda, musi byt od¢erpana. Na vnéjsi strané dna
nadrZe jsou navarena Zebra s vyvrtanymi otvory, kterymi se protahne armaturovy drat o priméru 10 mm.

- na vyrovnané dno ddme 10 cm vrstvu makadamu na zpevnéni dna, ktery se udusa. Poté se da 10 cm kamenné
drté, kterou srovname do roviny a nasledné nalijeme fidky (tekuty) beton bez kamenné drté o vysce 15 cm, do
kterého se usadi nadrz. Pro manipulaci technikou je nutné mit uchycenou nadrz za vSechny uchyty navarené na
stropu nadrze. Pockame, aZ beton zatvrdne cca 3 dny. Pfipojime natok a odtok.

- zevnitf nadrZze podepreme strop nadrze dfevénymi trdmky (rovnomérné rozmistit), jako pfipravu pro
prebetonovani stropu nadrze. Poté se muze nadrz zacit naplfiovat vodou, zarovern plnit sypkym betonem (C16/20)
meziplasti a zaroven zvenci obsypavat presatou zeminou, kterd je zbavena ostrych predmétt a kamend. Hladina
vody uvnitf nadrze musi byt vzdy 20 — 30 cm nad betonem v meziplasti.

Zaroven s betonovanim meziplasti se plni i vzpéry vedené skrz nadrz (otvor najdeme na stropu nadrze), do které
se vlozi roxorovy drat o tloustce 6 mm, ktery nechame vycnivat nad strop nadrze 9 cm.

Timto zplsobem postupujeme az ke stropu nadrze. Ale ne v jeden den!!! Max. vrstva betonu je 30 -50 cm
za den!

- zbyva prebetonovat strop nadrze. Je potfeba udélat betonovou desku s pouzitim kari sité pres cely strop nadrze
a i pres jeji okraje.

Poklop revizniho kominu musi byt minimalné 5 cm nad terénem.

Tloustka betonové desky zavisi na vysce zasypu stropu nadrze. Pouzivame beton tfidy C16/20 s kamennou drti.

e vyska zasypu 30 — 50 cm = tloustka betonové desky 10 cm,
1. vrstva 5 cm betonu + kari sit, 2.vrstva 5 cm betonu
e vyska zasypu nad 50 cm = tloustka betonové desky 20 cm,
1. vrstva 7 cm betonu + kari sit, 2. vrstva 7 cm betonu + kari sit, 3. vrstva 6 cm betonu

Vodu z nadrze nevypoustét hned po naplnéni, ale aZ po 28 dnech po vyzrani betonu a poté se mohou odstranit i
podpérné tramky z nadrze.

Dvouplastova nadrz je pouze pochozi, nikoli pojezdova.

Soucasti nadrze je pochozi nebo kryci poklop. Uzamykani pochoziho poklopu zabezpeci zakaznik pomoci
dodanych vruti. Kryci poklop je pfipraven na uzamykani pomoci visaciho zamku.



